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Title URL Authors Host item title

Utjecaj procesnih parametara hidrokrekiranja na kvalitetu dizelskog goriva Buntić, Karla

Oporaba duromernih i elastomernih materijala Prlić, Nikolina

Modifikacija poli(etilen-oksid) / montmorilonitnih kompozita u svrhu poboljšanja ionske provodnosti Joskić, Petra

Procesi proizvodnje etilena iz neobnovljivih i obnovljivih izvora Smajić, Dominik

Biotransformacija eufoboetirana A s gljivicom Sordaria tormento-alba s ciljem potrage za novim bioaktivnim 
molekulama Kirić, Marija

Optimizacija procesnih parametara katalitičkog reformiranja benzina Miličević, Nikolina

Priprava i karakterizacija PEO/PEG-POSS/LiBOB nanokompozita Kapić, Rubina

Hlapljivi spojevi kapara i motra Pavlinović, Klara

Modifikacija poli(3-hidroksibutirata) smjesom metilnih estera masnih kiselina dobivenih transesterifikacijom 
otpadnih jestivih ulja Dragićević, Danijela

Oporaba poli(etilen-teraftalata) Lončar, Karla

Utjecaj kalcijevog alginata na strukturu i toplinska svojstva poli(etilen-oksida) Karaman, Lucija

Katalizatori u proizvodnji biodizela Krešić, Iva

Modifikacija polimernih elektrolita poli(etilen-oksida) i litijevog bis(oksalato) borata u svrhu poboljšanja ionske 
provodnosti Kondža, Ana

Kapljevita alternativna goriva Čalić, Dražen

Ukljanjanje vode iz biodizela prirodnim zeolitom Puljiz, Ljubica

Priprema i karakterizacija kompozita polilaktid/klinoptilolit Pastuović, Anna

Određivanje stupnja raspada polilaktida simulacijom kompostnih uvjeta u laboratorijskom mjerilu Duktaj, Marija
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Ispitivanje prirodnih sapuna iz kućne radinosti Begović, Neda

Termogravimetrijska analiza PEO/fenil hib-POSS nanokompozita Čelan, Mihaela

Utjecaj pripreme uzorka na rezultate termogravimetrijske analize Čović, Anđela

Sinteza acetilsalicilne kiseline i paracetamola pomoću mikrovalova Matošić, Dora

Svojstva poli(L-laktidnih) kompozita s različitim udjelom površinski modificiranog magnezijeva hidroksida Prnjak, Petra

Recikliranje otpadnih sapuna iz hotela Panović, Lea

Zelena otapala u farmaceutskoj industriji Dragan, Miro

Razgradnja poli(L-laktida) u tlima i ekstraktima tla u laboratorijskim uvjetima Terzić, Lana

Toplinska svojstva recikliranog poli(etilen-tereftalta) Ključe, Laura

Bubrenje poli(akril-amida) u različitim vodenim otopinama Kupus, Alisa

Imobilizacija pekarskog kvasca u alginatnoj i umreženoj želatinskoj matrici Kostešić, Ema

Površinska modifikacija magnezijeva hidroksida stearinskom kiselinom Kelek, Kristina

Dobričić 21 Kun, Ariana

2


